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Melia, Paraiso

Botanische Bezeichnung: Melia azedarach einschl. var. gigantea, Familie Meliaceae

Verbreitung: Pakistan, Nordindien in den Vorgebirgen des Himalaya, 6stlich bis Indo-
china; weltweit kultiviert und angebaut in klimatisch geeigneten Zonen in
Sid- und Sudosteuropa, Vorder- und Stidostasien, Afrika, Australien
sowie Mittel- und Stidamerika

Weitere wichtige Handelsnamen: Elone (CM); gogbei (SL); alui, bolondo (Cl); erun (GH, NG), petrodum
(GH), eloun (GH, CD); mancone (GW); n’kassa (CG); elondo (ES, GQ,
PT); kassa (CD), m'wavi (TZ); muave (ZA); sasswood (GB, NG)

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: keines

.Melia ist bekannt fiir seine Unbekanntheit — ein Globetrotter mit vielen Namen* (Massivum, o. J.).

Der wechselgriine Baum wurde schon sehr friih verbreitet. Ausschlaggebend waren dafiir viele Krankheiten und
Insekten abwehrenden Krafte von Wurzeln, Blattern, Frichten und Rinde sowie nitzliche Nebenprodukte wie ein
aus den Samen gepresstes Ol. Heute stehen attraktive Erscheinung (Bliiten, Friichte, Belaubung), hohe
Widerstandskraft gegen urbane Emissionen und, fir den forstlichen Anbau, enorme Wuchsleistung und gute
Holzqualitat im Vordergrund. Mit der Zlichtung besonders wiichsiger Formen (var. gigantea) in Argentinien wurden
gute Voraussetzungen fiir die Holzproduktion geschaffen in der Hoffnung, in Zukunft wirtschaftlich verwertbare
Mengen des Holzes in grof¥flachigen Plantagen zu erzeugen. Untersuchungen Ende der 1980-er Jahre zu
technischen Eigenschaften und Bearbeitbarkeit von Holz aus Aufforstungen in Paraguay brachten vielversprech-
ende Ergebnisse und schienen diese Hoffnung zu bestatigen. Etwa zur gleichen Zeit jedoch wurden die Baume in
den stidamerikanischen Plantagen von einer als Hexenbesen (,witch broom®) bezeichneten Krankheit befallen, die
zur Deformitat der Baume fihrt und deshalb keine Nutzung des Holzes mehr erlaubt. Die Ursache fiir diese
Krankheit ist bis heute nicht vollstandig geklart. Eine nachhaltige Versorgung des Marktes mit Melia-Holz aus
Plantagen in Stidamerika (Argentinien, Brasilien, Paraguay) ist deshalb nicht zu erwarten.

Farbe und Struktur: Kernholz gelblich bis rétlich braun, am Licht noch etwas nachdunkelnd; deutlich abgesetzt
vom bis 6 cm breiten, gelblichwei3en Splint. Holz ringporig mit markanten, im Mittel 5-15 mm breiten Zuwachs-
zonen, begrenzt durch ein Band von durch rotbraune Inhaltsstoffe dunkel erscheinenden Frihholzporen, die zu
einer ausgepragten Flader- oder Streifenzeichnung auf tangentialen bzw. radialen Oberflachen fihren. Speicher-
zellen bandférmig die Zuwachszonen begrenzend, die Porenzeichnung noch verstarkend. Holzstrahlen fein bis
mittelgrol3, das Holzbild nicht wesentlich beeinflussend. Faserverlauf Uberwiegend gerade, nur vereinzelt gewellt
oder mit schwachem Wechseldrehwuchs. Trockenes Holz ist geruchlos.

Gesamtcharakter: Deutlich poriges, in Zeichnung und Farbe ansprechendes Holz, das in seiner Struktur ein-
heimischen ringporigen Laubhdlzern wie z. B. Esche, Ulme oder amerikanischen Cedro ahnlich sein kann.

Eigenschaften:

Rohdichte lufttrocken (12—15 % u) [g/cm?] 0,56-0,63-0,76
Druckfestigkeit u,, ., [N/mm?] 37-46-56
Biegefestigkeit u,, , . [N/mm?] 70-97-112
Elastizitdtsmodul (Biegung) u,, ,, [N/mm?] 7 500-9 300-10 300
Zugfestigkeit u,, ,. [N/mm?] k. A.
Bruchschlagarbeit [kJ/m?] 81-93-115
Scherfestigkeit [N/mm?] 10-16
Harte (JANKA) L zur Faser u,, . [kN] (4,4-)8,5-10,2
Harte (BRINELL) wie oben, [N/mm?] (berechnet) (21-)34-39
TrocknungsschwindmalR (frisch bis u,, ,.) [%] radial 1,5-3,3
tangential 3,8-4,4
Differenzielles Schwindmal} [%/%] radial 0,15-0,17
tangential 0,25-0,31
pH-Wert k. A.

Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350) Klasse (2—-)3—4




Bearbeitbarkeit: Melia ist ein Holz im mittleren Rohdichtebereich mit entsprechenden Festigtigkeitseigenschaften.
Die Bearbeitung des frischen wie auch des trockenen Holzes ist maschinell und manuell mit allen Werkzeugen
schnell und werkzeugschonend durchfiihrbar, vergleichbar z. B. mit leichteren Qualitaten von Esche, Sen oder dem
stidamerikanischen Cedro. Melia ist gut messer- und schélbar. Oberflachen werdeni. d. R. glatt und sind sehr gut zu
polieren. Kanten bedurfen besonders sorgfaltiger Bearbeitung, da das Holz in Bereichen der grobporigen Friih-
holzzonen etwas zum Ausreif3en neigt. Eckverbindungen, Nagel und Schrauben sowie Verklebungen halten gut.

Trocknung: Die Schwind- und Quellwerte liegen im mittleren Bereich, sind in tangentialer und radialer Richtung
nur mafig verschieden und ergeben ein gutes Stehvermdgen. Natirliche wie auch technische Trocknung verlaufen
rasch mit allgemein geringer Neigung zu Rissbildung und zum Verwerfen.

Oberflaichenbehandlung: Melia kann mit allen im Innen- und Auf3enbau bekannten Mitteln und Techniken behandelt
werden. Zur Erhaltung der naturlichen Holzfarbe empfehlen sich klare und matt glanzende Mittel wie z. B. farblose
Lasuren, Mattierungen, Klarwachse, naturbelassene Ole (z. B. Leindl). Auch trans-parente Lacke eignen sich gut,
sollten aber nur dann verwendet werden, wenn das Holz keiner direkten Bewitterung und Sonneneinstrahlung
ausgesetztist. Aufgrund der groben Porung sind fiir deckende Anstriche porenfiillende Grundierungen erforderlich. Es
istauch maoglich, durch ,Kalken”, wie bei Esche oder Eiche, die natirliche Porenzeichnung noch zu verstarken.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: Die natlirliche Dauerhatftigkeit des Kernholzes gegen Holz zerstérende Pilze ist varia-
bel und gilt als gut bis noch ausreichend, je nach Standort und Baumalter. Die Dauerhaftigkeit gegen Insekten, ein-
schlieBlich Termiten, wird als gut eingestuft.

Verwendung: Aufgrund der guten Bearbeitbarkeit, der nattirlichen Dauerhaftigkeit gegen Pilze und Insekten, wie
auch des guten Stehvermdgens ist Melia ein im Innen- wie Aufenbau vielseitig einsetzbares Holz, solange keine
besonderen Anspriiche an die Festigkeit gestellt werden. Als Vollholz eignet sich Melia sehr gut fiir Mobelteile,
Rahmen und Fuillungen, Profilholz und Spielzeug. In Form verleimter Kanteln empfiehlt es sich auch fir Rahmen
von Fenstern und Tiren. Die ansprechend gemaserten Furniere, gemessert oder geschalt, eignen sich sehr gut far
Aufenlagen von Sperrholz sowie Tischler-platten fir Mébel und Vertafelungen. Schwachholz aus Durchforstungen
sowie Abfalle aus industrieller Produktion kdnnen als Faserholz in der Zellstoffindustrie Verwendung finden.

Austausch: Aufgrund seines Holzbildes kann Melia im Austausch fur eine Reihe ringporiger Ausstattungsholzer
wie Esche, Ulme und Cedro eingesetzt werden, soweit nicht eine helle Grundfarbe ausschlaggebend fir die Ver-
wendung ist.

~

Melia (Melia azedarach): Querschnitt (ca. 10x), tangentiale und radiale Oberflache (natirliche Grolie)
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