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Naga, Okwen

Rohdichte lufttrocken (12–15 % u) [g/cm³]
Druckfestigkeit u12–15 [N/mm²]
Biegefestigkeit u12–15 [N/mm²]
Elastizitätsmodul (Biegung) u12–15 [N/mm²] 
Zugfestigkeit u12–15 [N/mm²]
Bruchschlagarbeit [kJ/m²]
Scherfestigkeit [N/mm2]
Härte (JANKA) ┴ zur Faser u12–15 [kN] 
Härte (BRINELL) wie oben, [N/mm²] (berechnet)
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pH-Wert
Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350)  

	







Brachystegia spp., Familie Fabaceae-Caesalpinioideae

Tropisches West- und Zentralafrika

ekop-naga (CM); meblo (CI); mendou (GA); tebako (LR); bogdei (SL)

keines

Von den vielen mäßig schweren und im Aussehen ähnlichen afrikanischen Handelshölzern aus der Familie der 
Fabaceae rekrutieren sich alleine drei Sortimente aus der Gattung Brachystegia. Unter diesen ist das hier beschrie-
bene Naga/Okwen das am häufigsten gehandelte Holz. Dazu werden die botanischen Arten Brachystegia cyno-
metroides, B. eurycoma, B. kennedyi, B. leonensis und B. nigerica gerechnet, die in Ländern der  Oberguinea-
küste (Sierra Leone bis Kamerun) verbreitet sind. Die Hölzer besitzen einen breiten, mit zu verwendenden Splint 
und ein bräunliches Kernholz, das wegen seiner Glanz- und Farbstreifigkeit auch von dekorativem Wert sein kann.
Farbe und Struktur: Splint weiß bis blass gelblich und 6 cm bis 16 cm breit. Kernholz deutlich abgesetzt, hell- bis 
mittelbraun, trocken oft mit „kupfrigem” Unterton und mattem Glanz; vereinzelt auch mit leichter und meist unregel-
mäßiger Farbstreifigkeit, ähnlich „Bomango“ oder „Zebrano“ aber weniger deutlich. Poren zerstreut, mittelgroß bis 
grob und als Porenrillen auf Längsschnitten das Holzbild beeinflussend. Speicherzellen im Querschnitt als augen-
förmiges Feld die Poren einschließend und als unregelmäßiges, tangentiales Band von meist mehreren Milli-
metern Abstand noch erkennbar; auf Längsschnitten nur als heller Saum der Porenrillen wahrzunehmen. Holz-
strahlen sehr fein, teilweise durch stockwerkartige Anordnung auf tangentialen Flächen eine feine, rasterartige 
Querstruktur verursachend. Faserverlauf überwiegend mit unterschiedlich ausgeprägtem Wechseldrehwuchs, 
teils einen regelmäßigen und engen Glanzstreifen verursachend. Zuwachszonen im Querschnitt durch ein etwas 
dichteres und dadurch dunkler erscheinendes Spätholz schwach erkennbar. Das trockene Holz ist geruchslos.
Abweichungen: Gelegentlich mit dunkelbraunen bis schwarzen Gummiadern, im Querschnitt oft ringförmig ange-
ordnet; im Längsschnitt als dunkle Fladern oder radial als meist unregelmäßige Linien das Holzbild beeinflussend.
Gesamtcharakter: Splintreiche Hölzer mit bräunlichem Kernholz in unterschiedlichen Tönungen, meist deut-
licher Porung, teils auch mit Glanz- oder leichter Farbstreifigkeit.
Eigenschaften:

(0,53–)0,62–0,70(–0,77)
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k. A.
k. A.
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3,8–4,8(–6,5)
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0,14–0,17
 0,25–0,32

k. A.
Klasse 3–4

* näherungsweise berechnet aus dem differenziellen Volumenschwindmaß

Bearbeitbarkeit: Naga zählt zu den mäßig schweren Hölzern, deren Druck- und Biegefestigkeit wegen der Viel-
zahl der Arten und Standorte einen großen Streubereich aufweisen. Das Holz ist im feuchten Zustand gut zu 
sägen, lufttrocken ist ein deutlich höherer Kraftaufwand erforderlich und Brandflecken können auftreten; Gummi-
adern können zum Verschmieren der Schneiden führen. Aufgrund des Wechseldrehwuchses sind scharfe Werk-
zeuge erforderlich, um wollige Flächen und ein Ausreißen zu reduzieren. Für Schrauben und Nägel sollte 
vorgebohrt werden, da das Holz leicht spaltet. Geleimte Verbindungen halten gut. Naga ist schäl- und messerbar; 
das Schälen kann aber durch unregelmäßigen Faserverlauf und eventuell durch Ringschäle beeinträchtigt sein.



Naga (Brachystegia spp.): Querschnitt ca. 10-x, tangentiale und radiale Oberfläche (natürliche Größe)

Trocknung: Das Stehvermögen ist entsprechend mittlerer Schwindwerte befriedigend, wenn keine großen Feuchte-
wechsel auftreten, die sich bei dem Nebeneinander von Splint und Kern oder auch durch unregelmäßigen Faser-
verlauf nachteilig auswirken können. Bei der Trocknung ist zu berücksichtigen, dass es sich bei Naga um Höl-
zer mehrerer botanischer Arten handeln kann und sich daraus ungleiche Voraussetzungen im Verhalten ergeben 
können. Es ist vorsichtig bzw. langsam zu trocknen, um Rissbildung, Feuchtenester und Verschalung zu verhindern.
Oberflächenbehandlung: Naga kann nach bisherigen Erfahrungen deckend, transparent oder farblos mit üblichen 
Mitteln nach allen Methoden behandelt werden. Wegen der Porigkeit und der oft etwas unsauberen Oberfläche ist 
eine sorgfältige Grundierung erforderlich.
Natürliche Dauerhaftigkeit: Die Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen den Befall durch Holz zerstörende Pilze 
ist befriedigend. Der bei Schnittholz oft große Splintanteil ist ohne Schutzbehandlung anfällig gegen Befall von Pilzen 
und Insekten einschließlich Lyctus.
Verwendung: Entsprechend der mittleren Rohdichte, des hohen Splintanteils und der mäßigen natürlichen 
Dauerhaftigkeit des Kernholzes ist Naga ein typisches Gebrauchsholz für Innenanwendungen wie Möbel, 
Rahmenbau, Treppen und Parkett. Ausgesuchte Messerfurniere sind für Sichtflächen von Möbeln, Vertäfelungen 
und Sperrholz geeignet; Schälfurniere für Plattenwerkstoffe, je nach Qualität für Blindflächen, Rückseiten, Böden 
oder Verpackungen.
Anmerkungen: Ein weiteres Handelssortiment aus dieser Gattung ist „Bomanga“, das von den Arten Brachystegia 
laurentii, B. mildbraedii und B. zenkeri mit einem weiter südlichen Verbreitungsgebiet (Kamerun bis Kongo-
becken) gestellt wird. Ein drittes Sortiment liefern verschiedene Brachystegia-Arten in den Miombo-Wäldern des öst-
lichen und südlichen Afrikas (Tansania, Mosambik, Malawi, Sambia, Simbabwe). Die dominante Art ist Brachystegia 
spiciformis, deren Holz lokal vielfältig genutzt, jedoch nicht exportiert wird.
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