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Ebiara

Botanische Bezeichnung: Berlinia spp., Familie Fabaceae-Caesalpinioideae
Verbreitung: Tropisches West- und Zentralafrika
Weitere wichtige Handelsnamen: bagbe (BJ); sarkpei (SL); m’possa (AO,CD,CG); obolo; abem,

essabem (CM); ekpogoi (NG); melegba, pocouli (Cl); ,red
zebrawood® (GB)

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: keines

Ebiara ist eines aus einer Gruppe afrikanischer ,gestreifter Holzer aus der Familie der Fabaceae, zu der als promi-
nentester Vertreter das ,Zebrano“ und auch das weniger bekannte ,Beli“ oder ,Awoura“ (Julbernardia pellegriniana)
gehoren. Die gelblich-braune Grundfarbe ist ahnlich wie bei Zebrano, die dunkle Streifung jedoch unregelmaRiger
und weniger kontrastreich. Zudem ist die Rohdichte von Ebiara-Holzern etwa 10-15 % niedriger. Von den derzeit 16
anerkannten botanischen Arten der Gattung Berlinia sind es vorwiegend B. auriculata, B. bracteosa, B. confusa und
B. grandi ora, die regelmafig Nutzholz liefern.

Farbe und Struktur: Splint bis 15 cm breit und hellfarbig, deutlich abgesetzt vom gelblich bis rétlich-braunen Kern
mit dunklen Streifen in unregelmaRigen Abstanden. Poren zerstreut, mittelgro® bis grob; Porenrillen auf Langsfla-
chen aufgrund eines hellen Saums gut zu erkennen. Speichergewebe in augenférmigen Feldern um die Poren, mit-
unter auch als sehr feine, die Zuwachszonen begrenzende Bander angelegt. Holzstrahlen sehr fein und nur auf
scharf angeschnittenen Querschnitten mit der Lupe erkennbar. Faserverlauf mit unterschiedlich ausgepragtem
Wechseldrehwuchs, auf Radialflachen teils einen regelmafligen Glanzstreifen erzeugend. Trockenes Holz ohne
charakteristischen Geruch.

Gesamtcharakter: Mittelschweres und deutlich poriges, splintreiches Holz mit braunlichem Kern und unregel-
mafigen, violettbraunen Farbstreifen.

Eigenschaften:

Rohdichte lufttrocken (12—-15 % u) [g/cm?] 0,63-0,70-0,76
Druckfestigkeit u,, . [N/mm?] 53-57-63
Biegefestigkeit u,, . [N/mm?] 91-105-118
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, . [N/mm?] 10 500-11 140-12 900
Zugfestigkeit u,, .. [N/mm?] k. A.
Bruchschlagarbeit [kd/m?] k. A.
Scherfestigkeit [N/mm?] 7,8
Harte (JANKA) L zur Faser u,, . [kN] 5,7-6,1
Harte (BRINELL) wie oben, [N/mm?] (berechnet) 25-27
Trocknungsschwindmal (frisch bis u,, ,.) [%] radial 3,0
tangential 5,0
Differentielles Schwindmal} [%/%] radial 0,18
tangential 0,35
pH-Wert 3,8
Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350) Klasse 3

* ndherungsweise berechnet aus dem differentiellen VolumenschwindmafRy

Bearbeitbarkeit: Das mittelschwere Holz lasst ist manuell und maschinell gut mit Werkzeugen bearbeiten. Bei aus-
gepragtem Wechseldrehwuchs neigt das Holz beim Hobeln radialer Flachen zum Ausreil’en. Nagel- und Schraub-
verbindungen halten gut, Vorbohren wird empfohlen. Die Verleimung mit handelstblichen Klebstoffen ist unproble-
matisch. Das Holz Iasst sich gut schalen und messern. Die Oberflachenbehandlung bereitet keine Schwierigkeiten;
filmbildende Mittel erfordern wegen der Porigkeit der Oberflache eine ausreichend Grundierung.



Trocknung: Mittlere Schwindmalle verleihen dem Holz ein befriedigendes Stehvermégen, wobei rift-geschnittene
Teile bei Feuchtewechsel eine deutlich bessere Formstabilitdt zeigen. Freilufttrocknung verlauft mit mittlerer Ge-
schwindigkeit bei geringer Neigung zu Verformung und Rissbildung.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: Das Kernholz ist maRig dauerhaft gegen Holz zerstérende Pilze und In-sekten. Fir
einen Einsatz im AulRenbau ist das Holz wenig geeignet, vor allem da Schnittholz meist einen hohen Splintholz-
anteil aufweist, der leicht von Holz zerstérenden Pilzen befallen wird.

Verwendung: Ebiara ist ein dekoratives Ausstattungsholz. Vollholz wird vorwiegend fir Maobel, Fullungen,
Drechsel- und Schnitzarbeiten sowie Fertigparkett eingesetzt. In Form verleimter Kanteln empfiehlt es sich auch fiir
Rahmen von Fenstern und Tiren. Die farblich ansprechenden und dekorativen Furniere, gemessert oder geschalt,
eignen sich sehr gut fiir AuRenlagen von Sperrholz sowie Tischlerplatten fiir Mébel und Vertafelungen.

Anmerkung: Ebiara bildet haufig traumatische Harzkanale, erkennbar an einer nahezu schwarzen Aderung auf
Langsflachen. Es besteht die Gefahr, dass austretendes Harz stérend auf den Abbindevorgang von Praparaten fur
die Oberflachenbehandlung auswirkt.

Ebiara (Berlinia bracteosa): Querschnitt ca. 10-x, tangentiale und radiale Oberflache (natirliche GroRke)
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