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Wacapou

Botanische Bezeichnung: Vouacapoua americana, Familie Fabaceae-Caesalpinioideae

Verbreitung: Nordliches Stidamerika: Brasilien (Acre, Amapa, Amazonas,
Maranhao), Guyanas, Surinam

Weitere wichtige Handelsnamen: Acapu, acapuzeiro, pitangueira, angelim-da-folha-larga (BR);
darina, parakwa, sara, sarabebeballi, tatbu (GY); avaraime,
broinati, bruinhart, wakapoe (SM); bois angelin, bois perdrix,
bounati, épi de blé (GF); brownheart, blackheart, partridge wood
(GB,US); botonellare (VE); kuraru (ES)

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: keines

Voouacapoua americana ist ein selten gewordener Baum mit begrenztem Verbreitungsgebiet. Wegen des andau-
ernden selektiven Einschlags wird die Art seit 1998 auf der IUCN Red List als ,stark gefahrdet‘ gefihrt, unterliegt
aber nicht den CITES-Schutzbestimmungen. Das schwere, sehr dauerhafte und attraktive Holz wurde friiher
hauptsachlich fir konstruktive Anwendungen im Aufdenbau eingesetzt. Heute werden hauptsachlich kleinere
Zuschnitte fir Drechselarbeiten, seltener Schnittholz in gréReren Langen fir Terrassendielen vermarktet. FSC-
zertifiziertes Holz soll verfligbar sein, Uberwiegend mit Herkunft Surinam.

Farbe und Struktur: Kernholz schokoladenbraun oder rétlich braun und mit der Zeit nachdunkelnd, deutlich
abgesetzt vom hellen Splint. Poren zerstreut, mittelgro3, zum Teil mit dunklen, einige auch mit hellen organischen
Inhalten. Axialparenchym in feinen marginalen Bandern und hellen augenférmigen, oft ineinander flieRenden
Feldern um die Poren, auf Langsflachen die Porenrillen sdumend und als leicht gezackte Fladerung das Holzbild
bestimmend. Holzstrahlen fein, nur teilweise durch stockwerkartige Anordnung betont. Faserverlauf meist gerade,
selten mit schwachem Wechseldrehwuchs.

Gesamtcharakter: Dunkles und schweres Holz mit einer sehr dekorativen, hellen Federzeichnung auf den
Langsflachen.

Eigenschaften:

Rohdichte lufttrocken (12—-15 % u) [g/cm?] 0,85-0,95-1,07
Druckfestigkeit u,, ,. [N/mm?] 80—-86—95
Biegefestigkeit u,, ,,[N/mm?] 150-160-172
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, . [N/mm?] 16 400—17 830—19 780
Zugfestigkeit u,, ., [N/mm?] k. A.
Bruchschlagarbeit [kJ/m?] k. A.
Scherfestigkeit [N/mm?] 13-14
Harte (JANKA) L zur Faser u,, . [kN] 7,7-8,4-9,0
Harte (BRINELL) wie oben, [N/mm?] (berechnet) 31-34-35
TrocknungsschwindmaR (frisch bis u,, ) [%] radial 1,7-2,4
tangential 2,7-3,4
Differentielles Schwindmalf [%/%)] * radial 0,27
tangential 0,38
pH-Wert k. A.
Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350) Klasse 1(-2)

* ndherungsweise berechnet aus dem differentiellen Volumenschwindmaf

Bearbeitbarkeit: Wacapou ist ein schweres, hartes und abriebfestes Holz mit entsprechenden Festigkeitseigen-
schaften. Die maschinelle Bearbeitung ist aufgrund der Harte erschwert und mit hohem Kraftaufwand verbunden.
Mit Hartmetall bestiickten Werkzeugen lassen sich qualitativ hochwertige Oberflachen und Kanten erzielen. Fir
Schrauben muss vorgebohrt werden. Die Verleimung (nur Innenausbau) mit handelsiiblichen Klebern Iasst wegen
der hohen Oberflachendichte Schwierigkeiten erwarten. Das Holz lasst sich gut drechseln und schnitzen. Aus gro-
leren Stammabschnitten lassen sich nach thermischer Behandlung dekorative Messerfurniere herstellen, die nach
der Trocknung jedoch briichig sind. Die Oberflachenbehandlung von trockenem, sauber bearbeitetem Holz ist nach
Literaturberichten unproblematisch.



Trocknung: Die fur ein Holz so hoher Dichte maRigen Schwindmafe verleihen Wacapou ein gutes Stehvermdogen.
Die Freilufttrocknung verlauft langsam bei geringem Risiko zu Verformung und Rissbildung. Flr die als maRig
schwierig beschriebene technische Trocknung sollten vorsichtige Programme und eine sehr sorgfaltige Steuerung
zum Einsatz kommen, um Trocknungsschaden wie Risse und Verziehen zu reduzieren, vor allem bei Vorliegen von
inneren Spannungen. Eine vorhergehende Freilufttrocknung wird empfohlen.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: Die Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen holzzerstérende Pilze ist liberwiegend sehr
hoch. Nach Literaturberichten ist das Holz auch gegen Trockenholzinsekten und Termiten dauerhaft. Nach friiheren
Tests wird die Dauerhaftigkeit gegen Schadlinge im Meerwasser je nach Einsatzort unterschiedlich beurteilt, gering
im pazifischen Ozean um Hawaii, gut im westlichen atlantischen Ozean (North Carolina).

Verwendung: Das schwere und dauerhafte Holz ist fir den konstruktiven Auf’enbau eine sehr gute Wahl, auch
dort, wo eine gewisse Dimensionsstabilitat gefordert ist. Der Einsatz in den bevorzugten Anwendungen (Briicken-
und Hafenbau, Schwellen etc.) ist jedoch wegen des geringen Aufkommens nur eingeschrankt moglich. Schnittholz
kommt gelegentlich aus Surinam und wird zu Parkett und Terrassendielen, selten auch zu Luxusmdbeln verarbeitet.
Als ausgesprochen exklusiv gilt das Holz im Kunsthandwerk fiir Drechsel- und Schnitzarbeiten (Messergriffe,
Schreibgerate, Schatullen, Schneidbretter etc.), firr die kleine Zuschnitte importiert werden.
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Wacapou (Vouacapoua americana): Querschnitt ca. 10x, tangentiale und radiale Oberflache (natirliche Grof3e)
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